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StreetRap & StreetLam 
Ghid de aplicare 

 

 

• Suprafața trebuie să fie curată și complet uscată; 

• Pentru că StreetLam are  suprafață dură și abrazivă, racletele de plastic se vor uza foarte repede. 

Recomandăm folosirea unei raclete de pâslă dură sau a unei role aplicatoare moi, care permite mularea pe 

suprafețe neregulate (bitum, asfalt, mici șanțuri etc..). De asemenea, va sugerăm să purtați mănuși pentru a 

evita abraziunea pielii în momentul aplicării; 

• Folia StreetRap trebuie să fie aplicată în condiții meteo bune, fără umiditate, la o temperatură de peste 

10°C în momentul aplicării și cu menținerea unei temperaturi de minim 18°C pe parcursul întregi zile. Minim 

24 ore după aplicare, folia trebuie să fie ferită de umezeală, pentru a asigura o bună adeziune a foliei de 

substratul pe care este aplicată; 

• În cazul suprafețelor cu denivelări, se poate folosi o sursă de căldură pentru a spori adeziunea. Nu aplicați 

în momente ale zilei când se așteaptă scăderea temperaturii; 

• Cu cât este mai denivelată suprafața pe care se aplică, cu atât aderența va fi mai mică; 

• Pentru a curăța suprafața, folosiți  o perie sau o mătură cu peri aspri. Nu utilizați apă sau soluții de curățat 

care pot umezi puternic suprafața pe care se aplică folia; 

• După potrivirea foliei pe suprafață, dezlipiți pe o porțiune de 5 cm suportul si lipiți un colț pentru a începe 

aplicarea. Îndepărtați câte 20 cm de suport odată și folosiți pentru uniformizare o racletă de pâslă dură sau o 

rolă presoare moale pentru a lipi folia. Asigurați-vă că ați eliminat toate bulele de aer; 

• Aplicați grafica peste margini dacă este nevoie, dar nu introduceți marginile foliei în canturi; 

• După ce ați aplicat folia pe întreaga suprafață, puneți presiune pe colțuri pentru a vă asigura că acestea 

sunt lipite bine; 

• Dacă aveți colțuri ascuțite, este indicat să le tăiați rotund pentru a scădea riscul de desprindere; 

• Pe suprafețe rugoase, folosiți o sursă de căldură pentru a spori adeziunea; 

• Nu suprapuneți mai multe straturi de folie. 
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LIMITĂRI & ÎNDEPĂRTAREA FOLIEI DE PE SUPORT 

• StreetRap nu este destinată traficului de vehicule. Desigur, folia se poate folosi pentru evenimente de 

scurtă durată (pentru câteva zile); 

• StreetRap nu este destinată aplicărilor pe perete; 

• Îndepărtarea de pe suport se face mai ușor în primele ore ale dimineții, când temperatura este mai joasă; 

nu se folosește căldura pentru a dezlipi folia, deoarece aceasta va mări aderența adezivului de suport; 

• Dacă rămân urme de adeziv după dezlipirea foliei, se recomandă folosirea soluțiilor pe bază de solvent 

pentru curățare. 


